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Flecken auf einer Terrasse.

Gelbe Flecken erfolgreich
bekampfen

Fliesenreinigung Ein alltaglicher Feind von keramischen Fliesen und Natursteinen ist die Gerbsaure. Sie
ist in vielen Lebensmitteln wie Beeren oder Marmelade ebenso enthalten wie in Laub, Gras und Holz.
In Verbindung mit Feuchtigkeit sorgt sie fiir hdssliche Verfarbungen (gelbe Flecken) auf den Belagsma-
terialien und in den Fugen. Auch in Originalverpackungen aus Pappe oder auf Holzpaletten gelagerte
Fliesen und Natursteine sind vor Verfarbungen durch Gerbsaure nicht sicher, wenn sie mit Wasser oder
Nasse in Beriihrung kommen.
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Viele keramische Fliesen und Naturstei-
ne haben vor ihrer Verlegung durch den
Fliesenleger oder Steinmetz auf irgendei-
ner Baustelle schon eine langere Reise hin-
ter sich. Haufig kommt es beim Transport

in Pappkartons zu Transportschaden durch
Feuchtigkeit, die von auBen nicht erkennbar
sind. Die Umverpackung wird feucht, und
es tritt Gerbsédure aus der Pappe aus. Das
kommt auch bei Holzlatten, die als Lage-
rungs- oder Transporthilfe zwischen Natur-
steine gelegt werden, vor. Durch Nésse, zum
Beispiel Regen, tritt Holzsaft (Lignin) aus,
dringt in den Stein ein und verursacht gelb-
lich-braune Streifen. Den gleichen Effekt ha-
ben Zigaretten, die auf Baustellen achtlos
auf die frisch verlegten Belagsmaterialien
geworfen werden. Der nasse Tabak und das
Nikotin sorgen ebenfalls fiir die bekannten
gelben Flecken. In AuBenbereichen sorgen
Beeren, Laub und Gras fiir organische Ver-
farbungen. Haufig betroffen sind AuBenfla-
chen, Terrassen, Gartenwege sowie Keller-
raume mit Belagsmaterialien, vor allem bei
Regen oder Hochwasser. Holzregale oder
gelagerte Pappkartons werden in Kellern
nass und die Gerbsaure tritt aus.

Spezialreiniger notig

Die so entstandenen hartnéckigen Verun-
reinigungen auf den Belagsmaterialien und
auch in den Fugen kénnen dann nur noch Gelbe Flecken, hervorgerufen durch Blitter.
mit einem sauren Spezialreiniger und einer
anschlieBenden Neutralisierung mit einem
basischen Intensiv-Reiniger erfolgreich ent-
fernt werden. Der saure Reiniger mit einem
pH-Wert von 4 kann fiir Beldge aus Granit,
Sandstein, Naturstein, Marmor, Solnhofener,
Kalkstein, Cotto, Klinker, Feinsteinzeug, Ke-
ramik, Terrazzo und Betonstein verwendet
werden. Zu beachten ist, dass empfindliche
Materialien mit polierter oder matter Ober-
flache (Marmor, Kalksandstein, Kalkstein,
Terrazzo) von dem Spezialreiniger bei einer
puren Anwendung ohne Wasserverdiinnung
angedtzt werden kénnen.

Betonfertigteile wurden mit Holzbalken als Abstandshalter wéhrend des Transportes und der Lagerung vor
dem Einbau getrennt. Hier ist deutlich erkennbar, wie die Gerbséure von den Holzbalken in die Betonfertigteile
eingedrungen ist.
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Gelbe Flecken bei einem chinesischen Granit auf einer Terrasse vor der Behandlung.

Zuerst Testflache bearbeiten

Vor der Behandlung sollten auf jeden Fall
Eigenversuche durchgefiihrt werden und
eine Testflache bearbeitet werden. Vor Be-
ginn der Arbeiten sollten vorhandene Be-
schadigungen, die durch das tagliche Reini-
gen oder andere Einfliisse entstanden sind,
bei der Tiir beginnend im Uhrzeigersinn,
fotografiert werden. Holzanschliisse am Bo-
den (zum Beispiel Tlirzargen) miissen mit
transparentem Silikon geschiitzt werden,
damit es nicht zu Beschadigungen durch
Wasser oder Reinigungsmittel kommt. FuB3-
leisten sollten mit saurebestandigen Kunst-
stoff-Klebebandern, die keine Klebertick-
stande verursachen, abgedeckt werden.
Mdgliche Beschichtungen missen in jedem
Fall mit einem Beschichtungs-Reiniger ent-
fernt und der Belag anschlieBend neutrali-
siert werden. Zum Feststellen, ob die Beldge
eine Beschichtung haben, kdnnen ein Klin-
gentest (schaben auf der Oberflache) oder
ein Wassertest (Perleffekt auf der Oberfla-
che) Aufschluss geben.

Entfernen von besonders hartnackigen Verschmutzungen

Bei hartnackigen Verschmutzungen kann
zum Beispiel der ,Nr. 4 Gelbe Flecken-Ent-
ferner” von Finalit aufgetragen werden und
liber Nacht einwirken. Die Flachen sollten
liber Nacht mit Folie abgedeckt werden, um
das Trocknen des Reinigers zu verhindern.
Dieser Entferner enthalt einen leichten An-
teil von Rostumwandler und kann daher
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Behandlung von Hand oder mit der Ma-
schine

Vor dem Einsatz des Spezialreinigers zum
Entfernen der gelben Flecken oder von Ver-
farbungen sollte die zu reinigende Flache
mit Wasser angefeuchtet werden. Der Reini-
ger kann pur oder je nach Verschmutzungs-
grad im Verhaltnis 1:5 mit Wasser verdiinnt
werden. Bei kleinen Verunreinigungen kann
er von Hand aufgetragen oder mit einer Ein-
scheibenmaschine mit einem Pad (Braun)
und einer Schleifbiirste (Korn 180) einge-
arbeitet werden. AnschlieBend ist eine Ein-
wirkzeit von mindestens 5 bis 10 Minuten
erforderlich, bevor die Flachen mit Wasser
griindlich nachgewaschen werden. Der sau-
re Spezialreiniger muss in jedem Fall mit
einem basischen Intensiv-Reiniger neutra-
lisiert werden, der mindestens 10 bis 180
Minuten einwirken muss. Bei stark saugen-
den Materialien ist ein mehrmaliges Neut-
ralisieren (das heiBt drei- bis fiinfmal) erfor-
derlich. Bei nicht ausreichender Neutralisie-
rung ist mit immer wiederkehrenden Kalk-,

auch zur Behandlung von schwachen Rost-
stellen, zum Beispiel Roststreifen durch
Metallbander von Transportverpackungen,
eingesetzt werden, so der Hersteller. Der
Rost werde umgewandelt und das Nach-
rosten verhindert.

Bei groBeren Rostflecken kann auch der
.Nr. 8 Rostloser” eingesetzt werden. Sollte

Der chinesische Granit nach der Behandlung.

Salz- und Gipsausbliihungen (weiB3-grau-
licher Schleier) zu rechnen. Wird Saure wie
der Spezialreiniger gegen gelbe Flecken auf
Wande aufgetragen (abgesauert), muss die
Flache vorher mit Wasser benetzt und an-
schlieBend die Sdure von unten nach oben
aufgetragen werden. m
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unklar sein, ob es sich um organische Ver-
farbungen oder Rostflecken handelt, kon-
nen die beiden Spezialreiniger auch 1:1 ge-
mischt und die betroffenen stellen damit
behandelt werden, empfiehlt der Herstel-
ler. So erspare man sich eine doppelte Be-
arbeitung.
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